
Disbon-s¿steemid parkimismajadele
K»ik ¿hest kohast!
Kaitse, remont ja kasutajas»balik vªrvilahendus hoonele, parkimiskohtadele ja s»iduradadele



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

Kaitse, remont ja kujundus
ð k»ik ¿hest kohast!

   Parkimismajadele ning maa-alustele 
garaaģidele ei esitata eriti rangeid 
n»udmisi mitte ¿ksnes konstruktsiooni 
stabiilsuse ja funktsionaalsuse osas, 
vaid olulist rolli mªngivad n¿¿dseks  ka 
nende vªrvilahendused. ¦heltpoolt  
aktsepteeritakse parkimismaju ja maa-
aluseid garaaģe kui mººdapªªsmatuid 
ehitisi, valitsemaks linnas¿damete ja 
elurajoonide s»idukite vooge, teiselt 
poolt tunnetavad paljud autokasutajad 
parkimismajade masendavat kurba 
»hkkonda ebas»braliku ja isegi 
ebameeldivana. 

   Nii on k»rvuti ehitustehniliste 
probleemidega, nagu seda on 
parkimiskohtade ja s»iduradade kaitse 
ja betoonkonstruktsiooni sªilitamine, 
saneerimise kªigus t»usnud teemaks ka 
kasutajas»bralik kujundus.  

   CAPAROL pakub veenvaid lahendusi 
kogu parkimismajade- ja maa-aluste 
garaaģide renoveerimise teema ulatuses 
ï k»ik ¿hest kohast!
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3. Kasutajas»bralik vªrvilahendus
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1. T»hus parkimiskohtade ja s»iduradade kaitse

1.1  Sobib k»igile parkimismajade esitatavatele n»uetele: 
 impregneerimine, vªrviline kaitsekiht, struktureeritud 
 ja libisemiskindlad kattekihid

1.2  Kui RiLi-SIB (betoonehitiste kaitse ja renoveerimise
  direktiiv) n»uded peavad olema tªidetud: pragusid
  katvad kattekihtide s¿steemid

1.3 Kui tªidetud peavad olema parkimismajade spetsiiýlised
 n»uded: difusioonile avatud puistekate ja rampide kattekihid

1.4 Detailid, mis tªhtsad: vuugid ja t¿himikud

2. Ehitise remont ja kaitse

2.1 Suur koormus ï halb kaitse é

2.2 Palju v»imalusi:
 DisbocretÈ PCC-System 500 betooni parandamiseks 

2.3 Pealispinna s¿steemne kaitse:
 DisbocretÈ -Spachtel ja kaitsvad vªrvid betoonile

4. Pealispinna kaitse s¿steemide tabel 



   Parkimismajade ja maa-aluste 
garaaģide p»randapinnad peavad 
taluma erinevaid koormusi. K»rvuti 
s»itmisel tekkivate mehaaniliste 
koormustega kahjustavad pindu 
ka mootori- ja kªigukasti»lid, 
mootorik¿tused ja eelk»ige 
parkimiskohtadele ja s»iduradadele 
vªljast kantud sool. 

   Pindade kaitseks sobivad eriti hªsti 
reaktsioonivaigup»hised katted. 
Seejuures on kattematerjalide 
v»imaluste paljususe juures 
m»ned lahendused end praktikas 
suurepªraselt »igustanud. S»ltumata 
majanduslikest aspektidest, 
kasutussagedusest ja ehitusdetaili 
asukohast on k¿mme teostamise 
varianti. Neid valitakse vastavalt 
kasutuskoormusele. 

   Kui erilisi n»udeid nt. pragude 
katmise v»i ªªrmusliku kulumiskindluse 
osas ei esitata, katavad lehek¿ljel 
5 kujutatud kattekihtide ¿lesehituse 
v»imalused k»ik tehniliselt olulised 
funktsioonid. 

Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

K»iki parkimismajadele 
esitavaid n»udmisi arvestavad 
lahendused!

   Nªidatud v»imaluste puhul on 
esiplaanil eelk»ige kulude ja kasutamise 
suhe, kuna paljudes parkimismajades on 
majanduslik k¿lg oluliseks otsustamise 
kriteeriumiks. 
Kui esitatakse n»udeid RiLi-SIB jªrgi 
v»i p»randakattematerjalide osas veelgi 
spetsiiýlisemaid, siis tulevad k»ne alla 
lehek¿lgedel 7 ja 9 ªra toodud kihilise 
¿lesehituse variandid. 

   On ¿ksk»ik milline kattematerjali 
¿lesehitus valitakse: optimaalne kaitse 
on tagatud ¿ksnes siis, kui detailid on 
asjatundlikult teostatud. Seda nªidatakse 
pŖhjalikult lehek¿lgedel 10 ja 11. 



Sagedasti kasutatavatele 
pindadele, mis esitavad 
haarduvusele tªiendavaid n»udeid
- ªªrmiselt h»»rdumiskindel 

tªnu integreeritud k»vendajale
- libisemist takistav ilma 

tªiendavalt kvartsiliivaga ¿le 
puistamata

- vastupidav »lidele, 
mootorik¿tustele, sulasoolale 
ja pehmendajatele

- tasandab vªikesed optilised 
ebatasasused

- kihi paksus ca 0,25 ï 0,6 mm

Impregneerimine, vªrviline viimistlus, 
struktureeritud ja libisemist takistav kate

Vªrvitu impregneerimine

Disbobox 443 EP-Imprªgnierung (1-2x) 

Sobib k»igile valdkondadele 
kui hinnalt soodsaim, lihtne 
kaitsemeede. 
- tugevdab pealispinda, 

kulumiskindel, vªhendab 
kahjulike ainete m»ju

- vett-t»rjuv, difusioonile avatud, 
ei moodusta kilet

Struktuurne kattekiht

Krunt
Disboxid 468 EP-Strukturschicht,
vajadusel 10% veega lahjendatud 
(vajadusel pahteldada ebatasasused)
Viimistluskiht
Disboxid 468 EP-Strukturschicht

Vªrviline kaitsekiht

Krunt
Disbopox 443 EP-Imprªgnierung
tugevalt imavatele aluspindadele
Disbopox 447 Wasserepoxid, lahjendatud,
n»rgalt imavatele aluspindadele

Viimistluskiht
Disbopox 447 Wasserepoxid (2x) 

Libisemiskindel kattekiht

Krunt
Disboxid 462 EP-Siegel (vajadusel  pahteldada ebatasasused) 
Viimistluskiht
Disboxid 467 Hartkornschicht

Vªhendatud mehaanilise 
koormuse korral, nt. 
parkimiskohad, haakuvust 
puudutavate k»rgendatud n»uete 
puudumisel
- vªhendab kahjulike ainete 

m»ju
- vastupidav »lidele, 

mootorik¿tustele, sulasoolale 
ja pehmendajatele

- difusioonile avatud
- kihi paksus ca 0,2 mm

Vªhendatud mehaanilise 
koormuse korral ja haakuvust 
puudutavate k»rgendatud 
n»uete puudumisel nagu nt. 
parkimiskohad ja k»nniteed
- vªhendab kahjulike ainete 

m»ju
- vastupidav »lidele, 

mootorik¿tustele, sulasoolale 
ja pehmendajatele

- difusioonile avatud
- parandatud libisemiskindlus
- tasandab vªikesed optilised 

ebatasasused
- kihi paksus ca 0,2 ï 0,4 mm



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

Parkimismajad ja maa-alused garaaŞid 
esitavad kattekihtidele erin»udeid: 

lªbiva terasbetoonplaatidest 
konstruktsiooni t»ttu on painde-
t»mbetsoon plaadi niinimetatud 
tugimomentide piirkonnas. 
Pealispinnale tekkivate pragude kaudu 
v»ib sulasoolaga sissekantud kloriid 
j»uda pea segamatult armatuurini. 

Kui need praod temperatuuride 
k»ikudes v»i erinevate koormuste 
t»ttu liiguvad, tuleb kasutada pragusid 
katvaid kattekihte. 

Kus peab tªitma RiLi-SIB 
n»udeid é 

Vabas »hus asuvatele parkimiskohtadele, 
nt. ¿lemisel korrusel ja tugevalt praguneval 
pinnal, millele m»juvad d¿naamilised 
koormused, nªeb DafStb RiLi-SIB 
(betoonehitiste kaitse ja renoveerimise 
direktiiv) ette kaks s¿steemi: 

  s¿steem OS 11a ï kahekihiline s¿steem
  s¿steem OS 11b ï ¿hekihiline s¿steem

   Siseruumides asuvatele pragudest 
ohustatud pindadele, millele ei m»ju 
d¿naamilised koormused, nªeb RiLi-SIB 
ette 

  s¿steemi OS 13.

   Siseruumides asuvatele pragudest 
mitteohustatud pindadele, millele m»juvad 
suured mehaanilised koormused, on end 
praktikas »igustanud 

  s¿steem OS 8.

T»mbetsoon alumiste paindepragudega

T»mbetsoon ¿lemiste paindepragudega

Koormus Koormus



Kihiline ¿lesehitus RiLi-SIB jªrgi

S¿steem OS 8

Aluspahtel 
Disboxid 462 EP-Siegel, millele on lisatud 
kvartsliiva
Disboxid 942 Mischquarzi ja Disboxid 
943/944 Einstreuquarzi

Viimistluskiht
Disboxid 464 EP-Decksiegel

Mittepragunevatele, sageda 
kasutusega pindadele, ka 
haakuvusele esitatavate 
k»rgendatud n»uete puhul. 
-  lihtne tººdelda rulliga 
-  haarduvust on v»imalik varieerida 

erinevate puisteainete abil
-  kihi paksus > 1 mm 
-  AbP P 2806/02-205

K»ikidele pragunenud ja pragudest 
ohustatud kuni ca 15% kaldega sise- 
ja vªlispindadele. 
- sobib eelk»ige 

ilmastikutingimustele avatud 
parklatele

- kulumiskindel, haarduv paks 
kattekiht

- vastab pragude katvusklassile IIT+V: 
-20Ü C, 0,2 Ñ 0,1 mm d¿naamiline, 
0,03 Hz inkl. Ñ 0,05 mm, 5 Hz 
direktiivi 4. osa jªrgi, 10/2001 
vªljaanne vastavalt l»ikele 5.5.8.1.

- kihi paksus > 4,5 mm 
- AbP P 3583/04-210

S¿steem OS 11a/2001

Aluskiht
Disboxid 474 PHS-Grund (vajadusel pahteldada 
ebatasasused) millele on puistatud kvartsliiva 
Disboxid 943 Einstreuquarz 

Vahekiht
Disboxid 475 PHS-Zwischenschicht
Kulumiskiht 
Disboxid 465 PHS-VerschleiÇschicht,
millele on lisatud Disboxid 943
Einstreuquarzi ning kaetud Disboxid 943 
Einstreuquarz liivaga

Viimistluskiht 
Disboxid 489 PHS-Deckschicht

S¿steem OS 11b/2001

Aluskiht 
Disboxid 474 PHS-Grund (vajadusel pahteldada 
ebatasasused) millele on puistatud kvartsliiva 
Disboxid 943 Einstreuquarz 
Vahekiht
Disboxid 475 PHS-Zwischenschicht,
millele on lisatud Disboxid 943
Einstreuquarzi ning kaetud Disboxid 943
Einstreuquarz kvartsliivaga
Viimistluskiht 
Disboxid 489 PHS-Deckschicht

K»ikidele pragunenud ja pragudest 
ohustatud kuni ca 15% kaldega 
sise- ja vªlispindadele. 
- kulumiskindel, haarduv paks 

kattekiht
- vastab pragude katvusklassile 

IIT+V: -20Ü C, 0,2 Ñ 0,1 mm 
d¿naamiline, 0,03 Hz inkl. Ñ 0,05 
mm, 5 Hz direktiivi 4. osa jªrgi, 10/
2001 vªljaanne vastavalt l»ikele 
5.5.8.1.

- kihi paksus > 4 mm 
- AbP P 3584/04-211

S¿steem OS 13

Aluskiht 
Disboxid 463 EP-Grund SR (vajadusel pahteldada 
ebatasasused), 
millele on lisatud kvartsliiva Disboxid 943 
Einstreuquarzi
Vahekiht
Disboxid 426 PHS-Zwischenschicht OS 13,
millele on lisatud kvartsliiva Disboxid 944 
Einstreuquarzi ning kaetud Disboxid 944 
Einstreuquarz kvartsliivaga
Viimistluskiht 
Disboxid 427 PHS-Deckschicht OS13

K»igile pragunenud v»i pragudest 
ohustatud pindadele siseruumides. 
- kulumiskindel, haarduv paks 

kattekiht
- vastab pragude katvusklassile A2: 

-10Ü C, 0,1 mm staatiline
- kihi paksus ca 2,5 mm 
- AbP P 3136/03-171



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

òProbleemsed tsoonidó 
n»uavad erilahendusi é 

Parkimismajades ja maa-alustes 
garaaģides on alasid, mis esitavad 
kattematerjalidele erin»udeid: 

  Ilma korrapªrase tihenduseta 
maapinnaga kontaktis olevad 
p»randaplaadid

Ilma niiskust»kketa maapinnaga 
kontaktis olevatel p»randaplaatidel 
peaks p»him»tteliselt kasutama 
difusioonile avatud kattematerjale. See 
on reeglina see koht, kus kasutatakse 
impregneerimismaterjale v»i veega 
lahjendatavaid epoksiidvaigu baasil 
kattematerjale. Suuremate mehaaniliste 
koormuste korral tuleb valida 
paksukihilised, haarduvad, difusioonile 
avatud kattematerjalid. 

  Jªrsud rambid k»rgendatud n»uetega 
haarduvusele ja kulumiskindlusele

Rampidele kaldega enam kui 15% 
avaldavad suurenenud koormused m»ju 
pidurdus- ja kªivitamisj»udude kaudu. 
Peale selle peab pealispind olema eriti 
haarduv. Spetsiaalsed, mittetilkuvad 
kattematerjalid sobivad selleks k»ige 
paremini. Need v»imaldavad tººtada 
kaldega pindadel, ilma et materjal 
voolama hakkaks. Peale selle suudab 
paksema kihina peale kantud materjal 
siduda ka jªmedamat puisteainet, mis 
tagab parema haarduvuse. 



Difusioonile avatud puistepinnaga 
kate ja rambikate

Difusioonile avatud puistepinnaga kate

Aluskiht 
Disbobox 453 Verlaufschicht, lahjendatud
(vajadusel pahteldada ebatasasused lisades 
kvartsliiva) 
Puistekate 
Disbopox 453 Verlaufschicht, millele
on lisatud kvartsliiva Disboxid 942
Mischquarzi (1:0,2 massiprotsendi osa)
ning kaetud Disboxid 943 v»i 944
Einstreuquarz kvartsliivaga
Viimistluskiht
Disbopox 447 Wasserepoxid (2 kihti)

Sobib ilma niiskustŖkke kihita 
maapinnaga kontaktis olevatele 
pŖrandaplaatidele ja suurenenud 
jªªkniiskusega aluspindadele
- kulumiskindel, haarduv paks 

katekiht
- difusioonivŖimeline vaatamata 

suurele kihipaksusele
- kihi paksus 3-4 mm

Rambi kate

Aluskiht 
Disboxid 462 EP-Siegel (vajadusel pahteldada 
ebatasasused lisades kvartsliiva)
Viimistluskiht
Disboxid 444 Dickschicht (2x) 
1. viimistluskiht, millele on lisatud
kvartsliiva Disboxid 943/944
Einstreuquarzi vŖi spetsiaalset
kŖvendajat (nt. Durop)

Sobib sagedasti kasutatavatele 
ja kaldega pindadele, millele 
esitatakse mehaanilisele koormuse 
ja haarduvuse osas k»rgendatud 
n»udmisi.
- mittetilkuv materjalikoostis 

paksema kattekihi jaoks kaldega 
pindadel

- k»rge mehaaniline vastupidavus
- pinna haarduvust on 

v»imalik kasutades erinevaid 
puistematerjale varieerida

- kihi paksus ca 1 mm 



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

Detailid, mis mªªravad!

Parkimismajade ja maa-aluste 
garaaŞide p»randapindade juures 
on eriti oluline detailide asjatundlik 
teostus. Siia hulka loetakse 
eelk»ige hoone eraldusvuugid 
ja muude ehitusdetailidega 
¿hendamine. 

Peale traditsiooniliste meetodite 
ja materjalide vuukide valamisel 
on olemas ka ettevalmistatud 
proýilid, mis muudavad hoone 
eraldusvuugid veekindlaks ja 
elastseks. 

Toodud nªited kujutavad 
p»him»ttelisi lahendusi. Suurema 
osa praktikas esinevate 
probleemide puhul on neid detailide 
lahendusi v»imalik kasutada kas 
otse v»i vªikeste, objektist s»ltuvate 
spetsiiýliste modiýkatsioonidega. 

Vuugid é
Vuukide vooderdamine 
p»randapinnas 
- Vuukide valamine
(vuukide m»»tmine ja vooderda-
mine vastavalt IVD-infoleht nr. 1)

Vuugi tªiteproýil
Vuugi tihendamine sobiva 
vuugivalamise massiga

Kattekiht

- Vuugiproýil
Ettevalmistatud proýil

Disboxid 438 EP-Spachtel
v»i
Disboxid EP-Mºrtelbelag

Kattekiht



é ja ¿hendamine vertikaalsete ehitusdetailidega

Jªik ¿hendus 
- ¿hendava n»gusa l»petusvuugi abil 

N»gus l»petusvuuk  
Disboxid 438 EP-SpachtelË v»i 
Disboxid EP-Mºrtelbelagist
Kattekiht

Paindlik ¿hendus 
- n»gus l»petusvuuk koos 
tihendusvuugia

Vuugi tªiteproýil
Vuugi tihendamine Disbothan 
221 Fugendichtôga
N»gus l»petusvuuk
Disboxid 438 EP-Spachtelô v»i
Disboxid EP-Mºrtelbelagist
Kattekiht

- Vuugiproýil
ettevalmistatud proýil
Disboxid 438 EP-Spachtel v»i
Disboxid EP-Mºrtelbelag
Kattekiht



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

Suur koormus- halb kaitse é 

Parkimismajad ja maa-alused garaaŞid 
p¿stitatakse puhtalt ¿hel eesmªrgil 
arvestades kulude-kasu vaatepunkte. 
Oletades, et terasbetoon on hªvinematu 
ehitusmaterjal, jªetakse enamus neist 
hoonetest kaitseta. Seejuures on just 
parkimishoonete koormus vªga suur: 

 ªªrmiselt suur »husaasteainete 
kontsentratsioon s»idukite t»ttu; 

 seinte ja talade pritsmeveekoormus, 
talvel ka kloriidid; 

 vihm ja lumi m»jutavad katusega 
mittekaetud v»i avatud k¿lgedega 
parklaid; 

 temperatuuride k»ikumised aasta- ja 
pªevaaja l»ikes (pªike ja pakane) 
koormavad eriti just maapealseid 
ehitise osi.



Ekspertide hinnangul on 75%-l ehitistest 
kahjustusi, mis vajavad saneerimist. Siin 
on seatud k¿simªrgi alla kogu kulude ja 
saadava kasu arvestus. Ehitise ennetav 
kaitsmine on igal juhul odavam! Ka 
korrapªrane kontroll ja remont tasuvad 
end ªra 
- pikema kasutusajaga
- vªiksemate korrashoiukuludega 

minimeeritud remondikulude alusel. 

Lisaks kaitsefunktsioonile pakub 
pinnatººtlus siiski veel ¿he eelise, mis 
mªngib rolli parkimismajade majandusliku 
k¿lje juures: enamus kasutajaid v»tab 
»nnestunud vªrvika kujunduse tªnulikult 
omaks. 

DisbocretÈ-materjalid betoonehitiste 
kaitsmiseks ja remondiks on end 
n¿¿dseks juba enam kui kahek¿mne 
aastase praktika vªltel igati »igustanud: 

- DisbocretÈ PCC-System 500 betooni 
parandamiseks oma suurepªraste 
tººtlemisomaduste ja maksimaalse 
kindlusega. 

- DisbocretÈ pinnakaitses¿steemid oma 
v»imaluste paljususega pakuvad igale 
kasutusalale ja igale probleemile sobiva 
lahenduse. 



Disbon-s¿steemid parkimismajadele ja maa-alustele garaazidele

Palju v»imalusi: DisbocretÈ 
PCC-System 500

DisbocretÈ PCC-system 500 peidab 
endas enam kui kahtek¿mmend viit 
aastat kogemusi. 

See paistab silma eelk»ige

 praktiliste tººtlemisomadustega

 maksimaalse vastupidavusega

 ºkonoomsusega














